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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

               Настоящая программа предназначена для обучения гальваников   по программе  переподготовки в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Волгодонскстрой».  Контингентом слушателей являются лица не моложе 18 лет в целях получения новой профессии рабочего.        
        Программа разработана с учётом ФНП в области промышленной безопасности   с учётом   профессионального стандарта «Гальваник», утверждённого приказом Минтруда от 17 .11. 2020 г №796н.  
         Программа предусматривает необходимый объём учебного материала для приобретения теоретических знаний и практических навыков.  
       Продолжительность обучения   составляет  98 часов, из них теоретического обучения – 58 часов, производственного обучения – 40 часов. 
       При теоретическом обучении, для лучшего усвоения учебного материала, используются различные наглядные пособия.     
       Производственное обучение проводится на производственных предприятиях согласно договору  учебного центра с предприятиями города под руководством мастера или преподавателя. Практические навыки по  производству гальванопокрытий слушатели приобретают  непосредственно на рабочем месте под наблюдением опытного гальваника.  
        К концу обучения учащиеся должны уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные профессиональным стандартом, в соответствии с требованиями производственной инструкции, норм и правил безопасности.
        По окончании теоретического и производственного обучения проводится итоговый экзамен по проверке знаний учащегося комиссией учебного центра.  
        По результатам экзамена , на основании протокола экзаменационной комиссии, учащемуся присваивается специальность, разряд   и выдаётся свидетельство об обучении.  





































                       Учебно – тематический план подготовки
                                  по профессии «Гальваник».


	№
	                                       Наименование предметов и разделов.
	Колич. Часов.

	1
	Общепрофильные предметы.
	       20                   

	1.1. 
	Введение.
	2

	1.2. 
	Общие требования охраны труда
	4

	1.3.
	Чтение чертежей.
	4

	1.4.
	Материаловедение.
	2

	1.5.
	Основы электротехники.
	6

	1.6.
	Охрана окружающей среды.
	2

	
	
	

	2.
	Специальные предметы.
	        34

	2.1.
	Основы электрохимии.
	6

	2.2.
	Теоретические основы гальваностегии.
	4

	2.3.
	Материалы и хим. реактивы, применяемые при гальванопокрытиях. 
	4

	2.4.
	Оборудование и оснастка гальванических цехов.
	8

	2.5.
	Технология нанесения гальванопокрытий.
	8

	2.6.
	Контроль качества работ.
	2

	2.7.
	Требования безопасности при производстве работ.  
	2

	
	
	

	3.
	Производственное обучение.
	       40

	
	
	

	5
	Итоговая аттестация
	        4

	
	                                                                                                                          Итого
	       98   








                           Программы теоретического и производственного обучения 
                                                      по профессии «Гальваник».

	№
	                                       Наименование предметов и разделов.
	Колич. Часов.

	1
	Общепрофильные предметы.
	                          

	1.1.
	Введение.
	

	
	Назначение гальванических покрытий. Применение покрытий в производстве. Функциональная карта трудовой деятельности гальваника. Трудовые функции, трудовые действия. Необходимые знания, необходимые умения.
	2

	1.2.
	Общие требования охраны труда.
	

	
	Правила внутреннего трудового распорядка.  Инструктажи по охране труда.   Порядок допуска к самостоятельной работе. Характеристика условий труда на производстве. Льготы для рабочих, занятых на гальваническом производстве.
Задачи производственной санитарии и гигиены труда. Требования, предъявляемые к воздушной среде рабочего помещения. Значение вентиляции в гальваническом цехе.
Средства индивидуальной защиты работающих (спецодежда, спец обувь, защитные очки, перчатки, респираторы и др.). Средства для нейтрализации кислот и других химических реагентов.
Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры по обеспечению пожарной безопасности. Первичные средства тушения пожара и правила пользования ими.
	


4

	1.3.
	Чтение чертежей.
	

	
	Способы проецирования. Расположение видов на чертеже. Чертежи и эскизы.   Масштабы. Линия чертежа.   Нанесение размеров и предельных отклонений. Сечения и разрезы.   Штриховка в разрезах и сечениях. Обозначения на чертежах . Сборочный чертеж и его назначение. Спецификация.  
	4

	1.4.
	Материаловедение.
	

	
	Черные металлы и сплавы. Свойства чёрных металлов. Цветные металлы и сплавы. Основные свойства цветных металлов и их сплавов. Свойства цветных металлов, применяемых при гальванопокрытиях. Материалы для защиты поверхностей деталей, не подлежащих покрытию. Неметаллические материалы применяемые в гальваническом производстве. 
	2

	1.5.
	Основы электротехники.
	 

	
	Сущность электрического тока. Переменный и постоянный ток. Получение однофазного и трехфазного тока.  Основные законы постоянного тока. Параметры постоянного и переменного тока. 
	
2

	
	Трансформаторы: принцип действия, устройство и применение. Асинхронный двигатель, принцип действия, устройство и применение.   Заземление. Электрическая защита. Пускорегулирующая и ащитная аппаратура  
	2

	1.6.
	Охрана окружающей среды.
	

	
	Административная и юридическая ответственность руководителей производства в области охрани окружающей среды.
Правила хранения и уничтожения химических веществ. Обеспечение благоприятного экологического состояния окружающей среды в зонах помыленного производства. Очистные сооружения.  
Влияние кислот, щелочей и тяжёлых металлов на окружающую среду. Установки нейтрализации электролитов.
	
2

	2.
	Специальные предметы.
	         

	2.1.
	Основы электрохимии.
	 

	
	Современное промышленное применение электрохимических процессов. Теория растворов, концентрация растворов. Свойства растворов. Основы теории электрической диссоциации. Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах. Химическая активность различных металлов. Движение токов в электрическом поле.
	
2

	
	Механизм прохождения тока через электролит. Электропроводность электролитов. Измерение электропроводности. Сильные и слабые электролиты. Электроды: аноды и катоды, выход по току. Плотность тока.
	2

	
	 Гальванический элемент. Гальваническая пара. Анодный и катодный процесс и их отличия. Характеристика механических покрытий. Анодные и катодные покрытия. Понятия об электрической поляризации.
	
2

	2.2.
	Теоретические основы гальваностегии.
	

	
	Классификация гальванических покрытий. Назначение покрытий: защита от коррозии, повышение электропроводности, обеспечение надёжного электрического контакта, декоративные.  Выбор вида покрытия по условиям эксплуатации.
 Влияние режима электролиза (плотность тока, температура, концентрация электролита, перемешивание, реверс тока) на структуру и качество покрытия. Влияние состава электролита и структуры раствора на качество осадка. Простые и комплексные электролиты. Распределение тока и осаждаемого металла по поверхности изделия. Рассеивающая способность электролитов. Выравнивающие добавки и для блестящих покрытий.
	

4

	
2.3.
	Материалы и хим. реактивы, применяемые при гальванопокрытиях. 
	

	
	Химикаты, применяемые для приготовления электролитов. Серная, соляная, азотная кислоты, их свойства и действие на различные металлы в процессе травления. Едкий натр, сода, тринатрийфосфат, жидкое стекло; их свойства и применение в растворах для обезжиривания. Свойства материалов, применяемых в растворах гальванических покрытий. Хлористый натрий, борная кислота, сернокислая медь. сернокислый никель. сернокислый цинк, окись цинка, окись кадмия, фтористый калий или натрий, блескообразующие добавки.
  Аноды. Характеристика анодов общего назначения для основных видов покрытий. Общие правила эксплуатации анодов. 
    Вспомогательные материалы: моющие препараты, фильтровальные ткани, полимерные материалы, резина и др. Назначение и условия применения. 
    Лакокрасочные материалы. Растворители, их характеристика и назначение. 
    Абразивы, характеристика и условия применения.
	

4

	2.4.
	Оборудование и оснастка гальванических производств.
	

	
	 Гальванические линии для цинкования, кадмирования, хромирования, никелирования, меднения и других покрытий. Устройство линии гальванопокрытия и состав ванн в зависимости от вида покрытия. Гальванические линии барабанные и колокольные. 
	2

	
	Устройство ванны промывки, обезжиривания, травления, нанесения покрытия, последующей промывки и установки сушки.  
Оборудование для химической и электрохимической подготовки поверхностей деталей к нанесению покрытия.

	
2

	
	    Виды приспособлений для погружения деталей в ванны: сетки для обработки деталей насыпью, рамочные приспособления, корзинки, приспособления для индивидуального завешивания деталей.   Специальные колокольные и барабанные ванны; их устройство, материал, футеровка.
	
2

	
	   Назначение и устройство бортовой вентиляции.  Грузоподъёмные средства для перемещения и погружения изделий в ванны. 
    Трубопроводы и насосы для перекачки и циркуляции электролита.
Правила безопасной эксплуатации оборудования гальванических цехов.
    
	
2





	2.5.
	Технология нанесения гальванопокрытий.
	 

	
	  Требования, предъявляемые к гальваническим   покрытиям. Подготовка поверхности к покрытиям. Условия, обеспечивающие качественную подготовку деталей к покрытию. Механические способы подготовки поверхностей деталей к покрытию: шлифование, полирование, струйная абразивная и гидроабразивная обработка. Химические способы подготовки поверхностей деталей к покрытию: обезжиривание, травление, промывка, их назначение и применени.
Промывка деталей после операций подготовки. Изоляция поверхностей деталей не подлежащих металлопокрытию.  Контроль качества очистки поверхностей.
	2

	
	Классификация электролитов. Основные параметры электролитических процессов.  Лабораторный контроль электролитов и корректировка электролита.
    Цинкование, физико-химические свойства и назначение. Толщина покрытий. Цинкование в кислых электролитах. Состав электролитов и режим цинкования. Удаление вредных примесей из электролита. Режим работы ванн. Цинкование в щелочных электролитах. Состав и приготовление электролитов. Неполадки при цинковании и способы их устранения.
     Кадмирование. Назначение, порядок применения. Толщина покрытия. Кадмирование в кислых электролитах, их состав и режим работы. Кадмирование в цианистых электролитах. Состав и приготовление электролитов, режим работы.    Пассирование кадмиевых покрытий, применяемые растворы и режимы обработки.
      Меднение. Назначение медных покрытий, толщина. Меднение в кислых щелочных электролитах. Основные компоненты, режимы работы.
	


2

	
	    Никелерование. Свойства, назначения и область пременения. Катодные и анодные процессы при никелеровании. Сернокислые и сульфатные электролиты. Состав и режим работы. Электролиты блестящего никелерования. Химическое никелерование.2
      Хромирование. Физико-химические и механические свойства хромовых покрытий, состав и режим работы электролитов. Аноды для хромирования. Неполадки при хромировании и способы их устранения.
     Латунирование. Назначение. рецептура и приготовление электролита. Условия латунирования. Неполадки и способы устранения.
	2

	
	     Оксидирование черных металлов. Его назначение. Способы оксидирования. Толщина оксидных пленок в зависимости от способа оксидирования. Свойства оксидной пленки на черных металлах. Протирка оксидных пленок для повышения антикоррозионных свойств.
     Фосфатирование цветных металлов. Состав раствора и режим работы ванн для фосфатирования алюминия. Обработка изделий после фосфатирования.
	2

	2.6.
	Контроль качества работ.
	

	
	Контролируемые параметры покрытий: внешний вид, толщина, пористость, прочность сцепления, защитные свойства. Методы контроля толщины, пористости, прочности сцепления, защитных свойств покрытия.
  Правила приемки и методы контроля. Контрольно-измерительная аппаратура применяемая при контроле покрытий.
	
2

	2.7.
	Требования безопасности при производстве работ.  
	

	
	. Правила обращения с кислотами, щелочами и др. реактивами. Правила безопасности при работе с электрооборудованием гальванического цеха.    Правила хранения кислот, химикатов, растворителей. Тара и требования  к ней.
 Первая помощь при отравлениях, ожогах, механических травмах. 
	
2

	3.
	Производственное обучение.
	       

	
	Инструктажи по охране труда вводный и на рабочем месте.
Производственная практика   в составе производственной бригады.
	      40

	5
	Итоговая аттестация
	       4

	
	                                                                                                                          Итого
	       98   
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